ARARAT VIETNAM
Chuyén Gia Han Trong Cac Nganh Céng Nghiép



Que han thép chiu lwc

QUALITY & TECHNOLOGY

Gidi han chdy: 53.1 kfg/mm?

RC-52 N N
AWS A5.1 E7016 . D6 bén kéo: 62.2 kfg/mm? Que han dung cho han ket cdu thép,
BS EN ISO 2560-B C:0.07;8i:0.40; S: D6 aidin dai 28 bon bé, cdc tng dung han trong nganh
£4916 0.01;P:0.02; Mn: 1.0 QZ'an ‘;' 28% cdu dudng, déng tau sur dung thép cé
D¢ daiva dap: -30°C, 90J, 9.2 5 hén ké 2
IS 73212 D5016 kofm do bén kéo cao (50 kgf/mm-)
RD-360U Gidi han Chéy.' 51 kfg/mm2 . e L .
AWS A5.1E7016 C: 0.08; Si: 0.40; S: D bén kéo: 59.2 kfg/mm? gge,:,f ';f L,:zi, t?,';,t, kfy,c,hud{,e,',“' ng’ ZZZ
BS EN 1SO 2560-B 0.013; P:0.013; Mn: | P gidin dai: 28% ket s thé Iin, dugng- ) gn ot 1t
E4916 1.0 D6 dai va dp:-30°C, 80J,8.2 | ¢y xdy dung..
JISZ 3212D5016 kgf-m '
RC-52U Gié6i han chay: 51 kfg/mm? i . i o
AWS A5.1 E7016 C:0.08; Si:0.40;S: | D6 bén kéo: 59.2 kfg/mm’ g:”?/dcé’ﬁohc‘;’z met d‘l’l’;’“ h‘:’;”; o 5;:’
A0 2550 0.013;P:0.02; Mn: Do gian dai: 28% Unz dung cho hdnié’tlcé'tgj thép Ién cé‘u.
£4916 1.0 D6 dai va dap: -30°C, 80J, 8.2 o, bon bé. va két ciu xdv duna
IS 73212 D5016 kgf-m C dudng, bon bé, va két cau xdy dung.
Gidi han chay: 56.1 kfg/mm? | Que han hydro thdp - bét sat. Ham
RD 718 C:0.07; P: 0.014; Si: D6 bén kéo: 61.2 kfg/mm? lugng hydro trong kim logi méi han rat
AWS A5.1E7018 0.52;5:0.011; Mn: D.“ in de '_‘2 'O thép, cho dé bén cao. Ty 1é ddp va hiéu
JISZ 3212 D5016 1.33 ?g /a.n a"A 8% sudt han cao. Cho han cdc loai két cdu
D6 daiva dap:-30°C, 80J,8.2 | thép I6n sir dung thép ¢ dé bén cao,
kgf-m 50kgf/mm2.
D6 bén kéo: 59.2 kfg/mm? lugng mangan cao cho méi han cé co
RD 718-1 C:0.08; Si: 0.35; S: ' T tinh hoan hdo. Ung dung han cdc vi tri

AWS A5.1E7018-1

0.001; P: 0.002; Mn:
1.40

DO gidn dai: 28%
D6 dai va dap: -45°C, 90J, 9.2
kgf-m

doi héi nhiét do néng chdy thdp, han
két cdu thép I6n, tdm chi tiét day c6 do
bén kéo 50 kgf/mm?, 6ng thép c6 d6 bén
cao, thép khéng hop kim C, Mn ferit.

Gi6i han chay: 42.9 kfg/mm?
Do bén kéo: 59.2 kfg/mm?

Que han hydré thdp - bt sat. Dung cho
cdc vi tri han bdng va han déi dau véi

RD-28 C:0.08; Si: 0.65; S: D6 gidn dai: 28% t6¢ d6 va hiéu sudt cao. Tinh han hoan

AWS A5.1 E7028 s P S K spa o aps
0.02; P:0.02; Mn: 1.0 | pg daiva dap: -20°C, 90J, 9.2 | hdo, méi han dep va dé logi bd xi han.

JISZ 3212 D5026 - Ap- =20, 704, 2. ; e o
kgf-m Ung dung trong cdc linh vuc déng tau,

cau dudng, xdy dung...

0,05 Si-0.45.5. | 20 han chdy: S1.0kig/mm? | que han hydr6 thap cho han & moi vi
RD-716G U DG bén kéo: 56.1 kfg/mm? tri. Kim loai méi han cé do bén cao &

AWS A5.5 E7016-G
JISZ 3214 DA5016-G

0.010; P: 0.020;, Mn:
0.60; Ni: 0.70; Cr:
0.40; Cu: 0.40

D¢ gidn dai: 28%
Do daiva dap: 0°C, 50J, 5.1
kgf-m

nhiét dé thdp. Cho han thép loai SMA
50, thép s dung ngoai troi cé dé bén
50 kgf/mm?

Que han thép hop kim thép

RD-716A
AWS A5.5 E7016-A1
JISZ3223DT1216

C:0.06; Si: 0.55; S:
0.008; P: 0.010; Mn:
0.80; Mo: 0.52

Gidi han chay: 50.6 kfg/mm?
D6 bén kéo: 50.6 kfg/mm?
D¢ gidn dai: 30.4%

Gia nhiét: 650°C/1h

RD-716A dugc ung dung cho han thép
hop kim thdp & moi vi tri han. Kim loai
méi han ¢6 chdia 0.5%Mo ding dé han
thép hop kim thdp nhu cdc logi thép
chtra C-Mo duoc strdung trong linh vuc
ché tao bon bé trong diéu kién dp sudt
va nhiét dé cao.




QUALITY & TECHNOLOGY

Gidi han chdy: 52.3 kfg/mm?

RD-718A dugc ting dung cho han thép
hop kim thdp & moi vi tri han. Kim
logi méi han ¢6 chida 0.5%Mo nhu la

TVJV?E ? E7018-AT 5:0%2-5;-5'0: 3'13 18/;n D6 bén kéo: 56.8 kfg/mm? | nguyén t6 co ban. St dung logi que
JISZ32§3 DT1216 0'83' ;Vlo 0 55' " | Bégidn dai: 30.2% han nay @ han thép hap kim thdp nhu
DA Gia nhiét: 620°C/1h cdc logi thép chia C-Mo dugc st dung
’ trong linh vuc ché tao bon bé trong
diéu kién dp sudt va nhiét dé cao.
Gidi han chay: 52.8 kfg/mm? . b hvdro theo ch
RD-16C . A s RD-16C /a logi que han hydro thap cho
: - Si: -S: D¢ bén kéo: 60.7 kf 2 :
AWS A5.5 E8016-C1 5'007'3_6;,_53 87478 Af,‘n , D('f e ;?._ Ko/mm han thép chua 2.5%Ni duoc st dung &
JSZ3241DL5016- | o0 | Bogian dar 30.5% nhiét d6 thdp (thdip nhdt -600C). Kim
6P2 s e 1200 dzl ;a dap:-50°C, 160/, logi méi han cé dé bén hoan hdo.
16.3 kgf-m
Gidi han chay: 65 kfg/mm?
RD-16C2 Co06si020s | 28 bén kéo: 71.5 kfg/mm? RD-16C2 la que han hydro thdp dung
AWS A5.5 E8016-C2 0.0 (;9_ P 0 0'7 2-,M.n- D0 gidn dai: 30% cho han thép chua 3.5%Ni duoc st
JISZ 3241 DL5016- 0.80~ ;\Ii: 3 '45 " | Pédaivadap:-59°C, 78, 7.9 | dung &nhiét d thdp (thdp nhdt-600C)
6P3 R kgf-m Kim logi méi han c6 dé bén hoan hdo.
Gia nhiét: 605°C/1h
Gidihan chdy: 66.2kfg/mm” | pp.18¢ Ja que han hydro thép - bot
C:0.08:Si: 0.46: S- D6 bén kéo: 72.9 kfg/mm? sdt cho han thép chira 2.5%Ni duoc st
RD-18C T D6 gidn dai: 23.2% dung & nhiét dé thdp (thdp nhdt -600C)

AWS A5.5 E8018-C1

0.019; P: 0.008; Mn:

0.81; Ni: 2.06

D¢ dai va ddp: -73°C, 43.3J,
4.4 kgf-m
Gia nhiét: 93-107°C/1h

va trong moi truong dn mon. Kim logi
méi han ¢é dé dai va dé bén kéo hodn
héo.

RD-19D1
AWS A5.5 E9018-D1

C:0.07; Si: 0.40; S:

0.011;P:0.015; Mn:

1.36; Ni: 0.56; Mo:
0.39

Gidi han chdy: 57.6 kfg/mm?
DY bén kéo: 69.1 kfg/mm?
Do gidn dai: 24.8%

D6 daiva ddp:-51°C, 67, 6.8
kgf-m

Que han hydré thdp cho kim logi méi
han chda 1.45%Mn - 0.40%Mo. Cho
méi han cé dé bén va kha ndng chéng
mon cao. Méi han bién cting va thuong
doi héi phai xtr ly nhiét. Thich hgp cho
han thép hop kim thdp va cé do bén
cao dung trong linh vuc déng tau, nhu
ASTM A302Gr.B

RD-80
AWS A5.5 E8016
JISZ3212D5316

C:0.08; Si:0.51; S:

0.010; P:0.019; Mn:

1.46; Ni: 0.87

Gidi han chdy: 54.3 kfg/mm?
DO bén kéo: 63.2 kfg/mm?
Do gian dai: 30.0%

D6 daiva dap: 0°C, 217J,22.1
kgf-m

Que han hydré thdp cho moi vi tri han.
Dang cho han thép c6 dé bén cao (55
kgf/mm2) duoc st dung trong linh vuc
cau dudng, ché tao bon bé, dudng ray.
Dung cho han thép cd tinh han kém
nhu thép cdcbon cao, thép dic. Han
16p 16t cta bé mat cing.

RD-90
AWS A5.5 E9016-G
JIS Z3212D7016

C:0.08; Si: 0.55; S:

0.006; P: 0.010; Mn:

1.21; Ni: 0.75; Mo:
0.33

Gidi han chdy: 58.2 kfg/mm?
DY bén kéo: 67.7 kfg/mm?
Do gidn dai: 29.4%

Do dai va ddp: -5°C, 197J,
20.1 kgf-m

Que han hydré thdp. Kim logi méi han
¢6 khd ndng chéng nat hoan héo va cé
dé bén cao & nhiét doé thdp. Dung trong
linh vuc ché tao bén bé, két cdu thép,
cdu dudng, va thiét bj st dung thép cé
dé bén cao (60 kgf/mm?2).

RD-100
AWS A5.5 E10016-G
JIS Z3212D7016

C:0.09; Si:0.41; S:

0.008; P: 0.018; Mn:

1.62; Ni: 1.61; Cr:
0.27; Mo: 0.28

Gidi han chay: 67.8 kfg/mm?
DO bén kéo: 78.3 kfg/mm?
D¢ gidn dai: 25.6%

D¢ dai va dap: -20°C, 138),
14.1 kgf-m

Que han hydré thdp. Kim logi méi han
¢6 co tinh rdt 6n dinh. Cho han thép
€6 dd bén cao (70 kgf/mm?2), va diing
trong linh vuc ché tao bén bé.




QUALITY & TECHNOLOGY

RD-110
AWSA5.5E11016-G
JIS Z3212D8016

C:0.06; Si: 0.45; S:
0.007; P: 0.014; Mn:
1.85; Ni: 1.83; Cr:
0.48; Mo: 0.52

Gidi han chdy: 73.2 kfg/mm?
D¢ bén kéo: 85.3 kfg/mm?
D6 gidn dai: 24.0%

D¢ dai va dap: -20°C, 115,
11.7 kgf-m

Que han hydré thdp. Kim logi méi han
¢6 kha ndng chéng ndt va co tinh hoan
hdo. Dung trong linh vuc ché tao bén
bé va két cdu thép cé dd bén cao (80
kgf/mm?2)

Que han thép hop kim nén niken

NCO

AWS A5.11 ENiCrFe-2
JIS Z 3224 DNiCrFe-
2-16

C:0.06; Si: 0.36; S:
0.009; P: 0.013; Mn:
3.00; Cr: 16.46; Mo:
2.24; Fe: 8.36; Nb:
0.86; Ni: can bdng

D¢ bén kéo: 63.2 kfg/mm?
D6 gidn dai: 45.0%

Do daiva dap:-196°C, 110J,
11.2 kgf-m

Que han inconen, chiia hop kim Ni - Cr
- Fe. M&i han c¢6 kha néng chiu nhiét va
chéng mon tét véi co tinh hodn hdo.
Cho han hgp kim inconen, kim logi khdc
thanh phdn.

NCF

AWS A5.11 ENiCrFe-3
JIS Z3224 DNiCrFe3-
16

C:0.05; Si: 0.30; S:
0.014; P: 0.009; Mn:
7.58; Cr: 14.7; Mo:
1.33; Fe: 7.59; Nb:
1.88; Ni: cén béng

D¢ bén kéo: 67.1 kfg/mm?
Do gian dai: 43.8%

D6 dai va dap: -196°C, 98,
10.0 kgf-m

Que han boc thuéc diung dé han & moi
vi tri trir vi tri han leo xuéng. Chiu duoc
nhiét dé6 am va nhiét dé cao dén 500°C.
Ung dung cho han hop kim Fe - Ni - Cr,
va han cdc logi thép véi thép hop kim
nén Niken.

NSA-628
AWS A5.11ENiCrMo-6

C:0.05; Si: 0.25; S:
0.009; P: 0.014; Mn:
3.35;Cr: 13.80; Mo:
5.82; W: 1.80; Fe:
8.16; Nb: 1.25; Ni:
cén bdng

Gidi han chay: 52.3 kfg/mm?
D¢ bén kéo: 67.1 kfg/mm?
DO gidn dai: 45.3%

Do dai va dap: -196°C, 98J,
10.0 kgf-m

Que han Rutin chtra hgp kim Cr-Nb-Mo
va dugc b6 sung Vonfram va Vanadi,
thiét k€ cho nhing ung dung han &
nhiét dé tir dm dén 650°C. Kim loai méi
han cé kha nang chéng nat tét va co
tinh hoan hdo. Loai que nay thich hgp
dé han cdc tdm chiu mon, mdy nghién,
vé quat, 10 luyén kim, cdnh quat noi hoi
va trong 10 quay xi mdng.

NCM-30
AWS A5.11ENiCrMo-
11

C:0.02; Si: 0.45; S:
0.013;P:0.013; Mn:
0.89; Cr: 29.94; Mo:
4.60; Cu: 1.44; W:
1.81; Fe: 14.91; Nb:
0.53; Ni: can bang

D¢ bén kéo: 76.7kfg/mm?
D6 gidn dai: 31.8%

Que han nén niken chia hop kim Ni-
Cr-Fe-Mo c6 bé sung Déng va Vonfram.
Kim loai méi han c6 kha ndng chéng
mai mon va dé bén kéo cao & nhiét dé
cao véinhiing co tinh hoan hao.

Que han thép khéng gi

NSB-308
AWS A5.4 E308-16
JIS Z3221 D308-16

C:0.05;8i:0.47;
S:0.011,;P:0.026;
Mn:1.78;Cr:
19.64 ; Ni: 9.98

GiGi han chay : 47.4 kfg/
mm2

D6 bén kéo : 60.8 kfg/mm?2
D¢ gian dai : 48.2%

Do daiva ddp :-47°C, 102,
10.4 kgf-m

Que han thép khéng gi véi tinh han hoan
hdo, kha nang chéng an mon va chiu
nhiét cao. Dung d€ han cdc logi thép
khéng gi mdc AlSI 304,302,301 trong cdc
nganh céng nghiép hod chdt, thuc phdm
va két cau.

NSK-308
AWS A5.4 E308-16
JIS 23221 E308-16

C:0.05;8i:0.73;
S:0.018;P:0.028;
Mn:0.58; Cr:
19.79; Ni: 9.9

Do bén kéo : 66.3 kfg/mm?2
Do gidn dai: 45%

Que han thép khéng gi Rutile v&i tinh han
tuyét voi. kha ndng chiju nhiétva chéng dn
mon cao. Dung dé han thép khéng gi mdc
AlSI 304, 302, 301 trong cdc nganh céng
nghiép hod chat, thuc phdm va két cdu.




QUALITY & TECHNOLOGY

NSB-308L
AWS A5.4 E308L-16
JISZ3221D308L-16

C:0.032; 8i:0.55;
S:0.011,;P:0.026;
Mn: 1.87; Cr:
19.90; Ni: 9.96

Gidi han chay : 46.3 kfg/
mm2

DO bén kéo : 58.7 kfg/mm2
D6 gidn dai: 51.0%

Que han thép khéng gi véi tinh han tuyét
voi. Diing dé han thép khéng gi mdc AlSI
304L trong cdc két cdu & méi trudng chiju
cdc dang dn mon va trong nganh céng
nghiép hod chdt va thuc phdm.

NSK-308L
AWS A5.4 E308L-16
JISZ3221D308L-16

C:0.02;S8i:0.72;
S:0.018,;P:0.028;
Mn: 0.60; Cr:
19.80; Ni: 9.91

D¢ bén kéo : 65.8 kfg/mm?2
DO gidn dai: 45.2%

Do daiva dap :-60°C, 112J,
11.4 kgf-m

Que han thép khéng gi Rutile vdi tinh han
tuyét voi, khd ndng chiu nhiét va chéng dn
mon tuyét voi. Ding dé han thép khéng gi
mdc AlSI 304L, 321 trong cdc nganh céng
nghiép hod chat, thuc phdm va két cdu.

NSB-316L
AWS A5.4E316L-16
JISZ3221D316L-16

C:0.03;Si:047;
$:0.004;P:0021;
Mn:1.85;Cr:
18.96,;Ni:12.29;
Mo :2.29

Gidihan chdy : 47.1 kfg/
mm2

D¢ bén kéo : 56.0 kfg/mm?2
D6 gidn dai : 45.0%

Que han thép khéng gi Rutile cho kim logi
mai han la thép khéng gi Austenit cdcbon
thdp. Dung @& han thép khéng gi mdc
AlSI316L.

NSB-309L
AWS A5.4 E309L-16
JISZ 3221 D309L-16

C:0.031;8i:0.44;
S$:0.006;P:0.024;
Mn:1.88;Cr:
24.10; Ni:13.20

Gidi han chay : 44.7 kfg/
mm2

D¢ bén kéo : 59.3 kfg/mm?2
Do gian dai: 41.9%

Que han thép khéng gi cho kim logi méi
han thép khéng gi Austenit cdcbon thdp.
Kha ndng chiu nhiét va chéng dn mon
cao. Dung d€ han thép mdc AlSI 3095, ¢
thé dung dé han nédi cdc kim loai khéng
ctng thanh phdn nhu han thép khéng
gi 18%Cr-8%Ni vdi thép cdcbon thudng
hodic han lén trén bé mdt ma cua thép
khéng gi ma.

NSB-310
AWS A5.4E310-16
JISZ3221D310-16

C:0.011;8i:0.53;
S$:0.005;P:0.022;
Mn:1.95;Cr:
26.94;Ni:21.39

Gidi han chay : 48.2 kfg/
mm?2

D¢ bén kéo : 57.2 kfg/mm?2
Do gidn dai: 40.2%

Dé daiva dap :-196°C, 69J,
7.0 kgf-m

Que han thép khéng gi cho kim logi mdi
hanlathép khéng givéité chircla Austenit
hoan toan. Kha néng chiu nhiét va chéng
dn mon tuyét voi, va thé hién tinh déo
néi bdt. Dung dé han thép khéng gi mdc
AISI 310, 310S, han thép c6 khd ndng bién
cuing cao nhu thép 13%Cr, thép Cr-Mo, va
trén bé mdt ma cta thép khéng gi ma.

NSB-317L
AWSA5.4E317L-16
JISZ3221D317L-16

C:0.027;8i:0.40;
S$:0.007;P:0.026;
Mn:1.52;Cr:
18.99;Ni:13.11;
Mo :3.28

Gidi han chdy : 48.6 kfg/
mm2

D4 bén kéo : 60.2 kfg/mm2
D9 gidn dai : 45.9%

Que han thép khéng gi hé thudc boc véi-
Titan cho kim loai méi han la thép khéng
giAuxtenitvéiham luong cdcbon rdt thap.
Kha ndng chiu axit khéng oxy hod tuyét
voi nhu axit sulphuric lodng. Diing dé€ han
cdc mdc thép khéng gi AlSI 317, 317L.

NSB-347
AWS A5.4E347-16
JISZ 3221 D347-16

C:0.05;S8i:0.54;
$:0.008;P:0.024;
Mn:1.71,Cr:18.9;
Ni:10.03;Mo:
0.59;Nb:0.57

Gidi han chay : 50.6 kfg/
mm2

D¢ bén kéo : 64.3 kfg/mm?2
Do gidn dai: 43.7%

Do daiva dap :-47°C, 104J,
10.6 kgf-m

Que han thép khéng gi hé thubc boc V6i-
Titan cho kim logi méi han la thép khéng
gi Auxtenit chia 19%Cr-9%Ni-Nb va co
lugng cdcbit crém két tda nhdé nhdt cho
dé bén rdo tuyét vdi & nhiét dé cao. Diing
dé han thép khéng gi mdc ASI 347, 321.
C6 thé dung dé han bén bé, nha mdy hod
chdt, tua bin khi.




Que han thép khdc thanh phan va thép cé tinh han kém

QUALITY & TECHNOLOGY

C:0.09;S8i:0.86;
S$:0.012;P:

Do bén kéo : 77.8 kfg/mm?2

Que han hé thuéc boc Rutile rdt da dung
cho han thép khdc thanh phdn va thép cé
tinh han kém. Thanh phan kim loai méi
han chia 29%Cr-9%Ni va c6 mét lugng
16n phdn trdm ferit tao d6 bén kéo va kha

NSB-312 0.018* Mn - 0.80 - DY gidn dai : 26.7% ndng chéng nut vé tuyét voi. QUng déhan
Cr:29,.32;Ni:8.’73 cdc kim logi khdc thanh phan nhu han
thép khéng gi vdi thép cdcbon thuong
hodic thép hgp kim thdp, thép khéng gi
ma, han 16t hodic han dap cho I6p han
pht cting.
Que han gang
Que han chuyén dung vdi 16i que han la
Niken nguyén chdt. Bac biét danh cho
CIN-1 C:1.02,;Si:0.45; D6 bén kéo : 39.3 kfg/mm2 hc?n nggéi ging,‘ co }‘hé’ ijdnv vGi d?ng
AWS A5.15 ENi-C 5:0.007;P: D6 gian dai : 5.9% han thap. M1 han c6 kha ndng chong
IS 73252 DFCNi 0.016;Fe:0.62; ; nut vqco co'tinh cao. Dupg désua €hu‘a
Ni : Bal cdc vét nut han ba khuyét tat va dé han

néi tdt ca cdc loai gang. Cé thé han cdc
két cdu chéng ro nudc.

CIN-2
AWS A5.15 ENiFe-Cl
JISZ 3252 DFCNiFe

C:1.38;8i:0.35;
S$:0.003;P:0.009;
Fe :Bal; Ni:56.7

Do bén kéo: 50.5 kfg/mm?2
D6 gidn dai: 17.0%

Que han ddc ching véi 16i hop kim Sat-
Niken(45%Fe-55%Ni). Ddc biét danh cho
han nguéi gang, c6 thé han véi dong han
thdp. Méi han cé thé gia céng cdt got va
¢6 kha nang chéng nut cao. Ding dé
han gang cdu, stra chira va han néi cdc
logi gang va c6 thé lam I6p 16t cho han
pht cting.

CIN-3
AWS A5.15 Est

C:2.10;8i:0.22;
S$:0.010;P:0.017;
Mn: 0.46

Que han loai thuéc boc Graphit véi 16i
la thép cdcbon thudng. Méi han chia
thanh phan cdcbon cao va dé ciing cao.
Tinh luyén kim véi gang tuyét voi. Ding
dé han cdc chitiét gang khéng yéu cau
phdi gia céng cdt got.

Que han cho cdc nhu cdu ddc biét

NSG

Dung tgo ranh moi kim

Que tao ranh, tao bé mdt ranh dep trén
moi kim logi. Khéng chia Graphit va
chiju nhiét tét. C6 thé sir dung véi dong
cao dé tao téc do va hiéu sudt tao rdnh
cao. Dung dé khoét cdc phdn khéng

loagi mong muén trén gang, thép khéng gi,
bé mat pht ctng, vat liéu kim logi khéng
chira sdt, sang phanh chudn bi cho méi
han, logi bé khuyét tat.

NSP Dang dé cdt moi kim loai ké cé gang va

Dung cat tdt ca kim
loai

thép khéng gi. H6 quang ém, chiu nhiét
t6t tao hiéu sudt cdt cao va vét cdt gon.




Que han ddp bé mdt ciing

QUALITY & TECHNOLOGY

NSB-307
AWS A5.4E307-16

C:0.08; Si: 0.49;
S:0.008; P:0.018;
Mn: 4.03; Cr:
20.10; Ni: 9.67;
Mo: 1.15

Gidi han chay: 45.1 kfg/mm?2
D6 bén kéo: 61.0 kfg/mm?2
DO gian dai: 45%

D6 ciing : 200 - 475HV

Que han I6i sat nguyén chdt vai Iop thudce
boc hop kim. Kim logi méi han gan nhu
hoan toan vdi t6 chiic Austenit véi Ferit
t6i da la 5%. Tinh han t6t, hé quang 6n
dinh, it bdn toé, hinh dang maéi han dep
va dé dang loai xi. Méi han c6 do déo cao
va tdng cting khi hoat déng. Dung dé
han néi kim logi khdc thanh phan, thép
khéng gi, thép 13%Mn, han 16t cho han
phu cting, sira chira duding ray, cdc chi tiét
chiu tai trong I6n.

NSB-300
Phu bé mat chju luc
nén va va ddp cao

Que han c¢6 do déo va kha ndng chéng
nut ddc biét tét. M&i han cé do ciing déng
déu khi dap nhiéu I6p. Kim loai méi han
€6 t6 chuic Bainit dung dé han ddp cdc chi
tiét chiu luc nén va va dap cao, khép néi
con ldn nghién, bdnh rang, md xich, guéc
phanh, bdnh tai...

C:1.05;Si:0.23; S:

DO cung khi gia nhiét trudc &

Que han Mn cao dung dé€ han thép
13%Mn. Kim logi han c6 t6 chiic Austenit
hoan toan, déo ddc biét va cé tinh tdng

HMN 0.021; P:0.31; M 1300C- 180 243HY tng. Dung dé phd bé mat cdc chi tiét
. .021; P: 0.31; Mn: .. cling. Ding dé pha bé mdt cdc chi tié
ASLEZS IR 20T 14.82 9543/[_7‘3 sau khi toi: 460 chiu mai mon do va ddp cao. Gia céng cat
) got khé, Dung dé pha cing ham nghién,
thanh ray Mn cao, thép dtic Mn cao.
. ... . | Que han Mn cao dung dé han thép 12-
D0 cting khi gia nhiét truéc & .
) C:0.79; Si: 0.35; 750°C' ?80_2940,_”/' 14%Mn. Kim loai han t6 chic Austenit
MNi-200 5:0.019; P: 0.031; ) hoan toan va cé tinh tdng cung. C6 thé

AWS A5.13 EFeMn-A

Mn: 15.3; Ni: 4.64

Do cung sau khi to6i: 440
-510HV

dung déhan phdi cimg ham nghién, thanh
ray Mn cao, gau ngo vét va rdng gau xuc.

HV-350
JISZ 3251 DF2A-350-R

C:0.27; Si: 0.36;
S:0.018; P: 0.009;
Mn: 0.89; Cr: 2.24

D0 cting khi han (han lién
tuc): 275 - 340HV

D¢ cung khi han (gia nhiét
trudc & nhiét dé 150°C): 350
- 400HV

DO cuing sau khi téi cing:
430-490HV

Que han hé thubc boc titan, do ciing déng
déu va da dung. Cho ting dung chiu mai
mon gilra kim logi véi kim loai va chiu
mon do tdc déng va ddp trung binh, cé
thé gia c6ng va nhiét luyén dugc. Duing dé
pht ciing bé mdt cdc logi bdnh xe, con ldn
bdng thép duc, chitiét mdy ui...

HV-350B
JISZ 3257 DF2A-350-B

C:0.21; Si: 0.45;
S:0.011;P:0.015;
Mn: 1.25; Cr: 2.86

Do cung khi han (han lién
tuc): 275 - 320HV

Do cung khi han (gia nhiét
trudc & nhiét d@é 150°C): 320
- 390HV

Que han Hydro thdp, do cting déng déu
va da dung. H6 quang én dinh va dé logi
xi. Dtng cho tng dung chju mai mon do
ma sdt gidra kim loai véi kim logi, chiu mai
mon do tdc dong va dap trung binh. C6
thé gia céng cdt got va nhiét luyén. Diing
cho pht cting cdc dang bdnh xe, con ldn
duc, cdc chi tiét cia mdy xdc, truc, bdnh
rang.

HV-600
JIS Z 3257 DF2B-600-R

C:0.81;Si:1.15;
S:0.012; P: 0.008;
Mn: 1.05; Cr: 3.98

D0 cting khi han (han lién
tuc): 480 — 580HV

Do cung khi han (gia nhiét
trudc & nhiét dé 150°C): 560
- 660HV

Que han hé thuéc boc Titan, cho kim logi
han cé t6 chic Mactensit. C6 thé chiu
mai mon do méi trudng ddt va chiu mai
mon do tdc ddng va ddp nhe. Khéng thé
gia céng bdng cdt got. Dung dé han pht
cling bé mat xich xe i, cdc canh gdu xuc,
rdang bua. ..







Nha Cung Cdp Hang Pau Viét Nam
vé cdc gidi phdp phuc héi va chéng dn mon kim loai

CONG TY TNHH ARARAT VIET NAM

Ha nodi: S6 1, Phé Nguy Nhw Kon Tum, Q.Thanh Xuan, Ha néi

TP.HCM: Cao 6c Thai An, 2209, Quéc 16 1A, P.Trung My Tay, Q.12, TP.HCM
Hotline: 0903 415 827 - Email: info@ararat.vn - Website: www.ararat.vn






